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СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВЛ
лъ 2259

EDlTlA: 1

REVlZlA: 0

DATA: 15.01.2020.

t DдТд: 2з,10,2020
2 DENUMIRE PRODUS FINIT: Plasa din fiЬrе de sticla: l l0 g l0x l0
3 DATA PRODUCERE: 23.11.2020
4 TERMEN РДSТRАRЕ: 2 ani din data producerii

N9 lndicator Un.m Norma Rez.testelor АСТЕ normative

1

Numarul de fire la 10 cm
(directia longitudinala) 10 cm 9-t2 11

EAD 040016-00-
0404:2016, Cl.2,2,6

2

Numаrчl de fire la 10 cm
(directia transversala) ].0 cm 9-I2 1].

EAD 040016_00-

0404:2016, Cl. 2.2.6

3
Latime

cm 99,5-101 99,9
EAD 040016-00_

0404:2016, Cl. 2.2.5

4

Greutate la ]. unitate de
su prafata glm2 105-115 108

EAD 04001б-00-

0404:2016, Cl. 2.2,8

5
pierderi la calcinare

о/о >8 2з,8
EAD 040016-00_

0404:2016, C\.2,2.2

6

Sаrсiпа la rupere
(directia longitudinala) N/5cm > 1200 1 350

u\o 040016-00-
0404:2016, с1.2.2.7

7

Sarcina la ruреrе
(directia transversala) N/5 cm > 1800 1 554

u\o 040016-00-

0404:2016, С1.2.2.7

8

Sarcina la rupere
(directia longitudinala
28 zile)

N/50 mm > 600 750
u\o 040016-00-

0404:2016, с1.2.2.7

9

Sarcina la ruреrе
(directia transversala 28

zile)
N/50 mm > 900 1 110

u\o 040016-00-

0404:2016, С1.2.2.7

10

Dimensiunea celulei iп
directie longitudinala mm >10 10,0

EAD 040016-00_

0404:2016, с1.2.2,4

11

Dimensiunea celulei in
directie transversala

mm

л

10,0
EAD 040016_00-

0404:2016, С1,2.2.4
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